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Предисловие 

 

           Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены в  ГОСТ1.0-92  

"Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-

2009  "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 

правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, применения, обновления и отмены" 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и 

конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. 

Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова) ОАО «НИЦ «Строительство». 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 

«Строительство» Российской Федерации. 

 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от ………. 20хх. г №….) 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование страны по 
МК (ИСО 3166) 004–97  

Код страны по МК (ИСО 3166) 
004–97 

Сокращенное наименование национального органа по 
стандартизации 

   

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от г. № межгосударственный стандарт ГОСТ 24847-201 введен в 

действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 20хх г. 

5 ВЗАМЕН раздела 5 ГОСТ 12248-2010. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 

года) информационном указателе «Национальные стандарты», а 

официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном 

информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

http://docs.cntd.ru/document/1200006531
http://docs.cntd.ru/document/1200076496
http://docs.cntd.ru/document/1200076496
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пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 

информационного указателя «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 

также в информационной системе общего пользования — на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)  
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М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й  С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т  

 
ГРУНТЫ 

 
Определение характеристик деформируемости методом  

компрессионного сжатия 

 
Soils. Determination of deformation parameters by compression testing 

________________________________________________________________________ 

Дата введения — — —  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает метод лабораторного определения 

характеристик деформируемости полускальных и дисперсных грунтов при их 

исследовании для строительства. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация; 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик. 

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод определения максимальной плотности. 

 

Примечание ─  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», 
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100, ГОСТ 

30416, а также следующие термины с соответствующими определениями:  

3.1 одометрический модуль деформации: Отношение изменения 

http://docs.cntd.ru/document/871001091
http://docs.cntd.ru/document/871001039
http://docs.cntd.ru/document/1200031048
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напряжения к соответствующему изменению деформации в заданном 

интервале напряжений, МПа. 

3.2 касательный одометрический модуль деформации: 

3.3 коэффициент анизотропии - Ка : Отношение значений одометрических 

модулей деформации, определенных при вертикальном (природном) и 

горизонтальном положении осей образцов.  

3.4 коэффициент фильтрационной 𝒄𝛎 и вторичной 𝒄𝛂 консолидации: 

Показатели, характеризующие скорость деформации грунта при постоянном 

напряжении за счет фильтрации воды (𝑐ν) и ползучести грунта (𝑐α). 

 4. Общие положения 

4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу 

компрессионного сжатия, включающего компрессионные и консолидационные 

испытания мелких и пылеватых песков, глинистых грунтов, органических  и 

органо-минеральных грунтов для определения характеристик 

деформируемости. Наименования грунтов приведены в соответствии с ГОСТ 

25100. 

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, 

оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления 

образцов для испытаний приведены в ГОСТ 30416. 

4.3 Способы отбора монолитов и подготовки образцов для испытаний 

должны обеспечить практически полное сохранение их структуры и влажности в 

соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 30416. 

4.4 Для испытываемых грунтов должны быть определены физические 

характеристики по ГОСТ 5180: влажность, плотность, плотность частиц, 

плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент 

водонасыщения, гранулометрический состав по ГОСТ 12536.  

Для связных дисперсных грунтов дополнительно определяется 

влажность на границах текучести и раскатывания, число пластичности и 

показатель текучести. 

 4.6 В процессе испытаний грунтов ведут журналы, формы приведены в 

приложении А, а при автоматизации процесса испытаний и обработки данных с 

помощью компьютерных программ результаты опыта выводятся на компьютер 

в форме паспорта (протокола) испытания. 

http://docs.cntd.ru/document/1200096138
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4.7 Отчет об испытании должен включать в себя: 

- идентификацию образца (номер буровой скважины, номер пробы, номер 

испытания, глубину отбора, номер инженерно-геологического элемента и т.п.); 

- метод подготовки образца (ненарушенный или нарушенного сложения, 

предварительное водонасыщение); 

- начальные размеры образца; 

- физические характеристики грунта; 

- использованный режим нагружения; 

- таблицу результатов испытания (нагрузки-деформации); 

- графики испытаний; 

 - числовые значения полученных характеристик грунта. 

Для всех образцов, помимо определения необходимых физических 

характеристик, должны быть отмечены характерные особенности (слоистость, 

трещиноватость, наличие включений и др.). 

При необходимости допускается приводить и другую дополнительную 

информацию. 

5 Сущность метода 

5.1 Испытания методом компрессионного сжатия проводят в 

компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового 

расширения образца при его нагружении вертикальной нагрузкой. 

Метод компрессионного сжатия включает в себя  компрессионные и  

консолидационные испытания грунтов. 

5.2 Компрессионные испытания проводят для определения коэффициента 

сжимаемости 𝑚0, секущего одометрического модуля деформации 𝐸𝑜𝑒𝑑, 

касательного одометрического модуля деформации   𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑘 , модуля повторного 

нагружения  Eur.   

По результатам компрессионных испытаний определяется  зависимость 

деформации образца от нагрузки. 

5.3 Консолидационные испытания проводят для определения 

коэффициентов фильтрационной и вторичной консолидации 𝑐ν и 𝑐𝛼 

соответственно. 

По результатам консолидационных испытаний определяют зависимость 

деформации от времени при фиксированном значении нагрузки.  
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5.3 Диапазон давлений, при которых производятся  компрессионные 

испытания определяются в программе испытаний с учетом эффективного 

напряжения от собственного веса грунта и нагрузки от сооружения. Во всех 

случаях конечное давление должно быть выше суммарной нагрузки от 

сооружения и эффективного напряжения от собственного веса грунта. 

5.4 При консолидационных испытаниях значение фиксированной ступени 

напряжения определяется программой испытаний с учетом природного 

напряженного состояния и нагрузки от сооружения. 

5.5 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с 

природной влажностью, принудительно водонасыщенные образцы или образцы 

нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности 

(см. ГОСТ 30416).  

5.6 Образец грунта должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 

70 мм и отношение диаметра к высоте должно составлять от 2,8 до 3,5. 

Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце 

должен быть не более 1/5 высоты образца. 

6 Оборудование и приборы 

6.1 В состав установки для испытания грунта методом компрессионного 

сжатия должны входить 

- компрессионный прибор (одометр), состоящий из рабочего кольца с 

внутренними размерами по 5.6, цилиндрической обоймы, перфорированных 

вкладыша под рабочее кольцо и штампа (пористых пластин) и поддона с 

емкостью для воды; 

- механизм для вертикального нагружения образца грунта; 

- устройство для измерения вертикальных деформаций образца грунта. 

В компрессионном приборе дополнительно может быть предусмотрена 

возможность измерения порового давления с одного из торцов образца и 

бокового давления грунта на стенки рабочего кольца. 

6.2 Конструкция компрессионного прибора должна обеспечивать: 

- герметичность деталей прибора; 

- центрированную передачу нагрузки на штамп; 

- первоначальную нагрузку на образец от штампа и закрепленных на нем 

измерительных приборов не более 0,0025 МПа; 

http://docs.cntd.ru/document/1200000433
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- перфорация пористых штампов должна обеспечивать свободный отток 

отжимаемой воды из образца. 

6.3 Компрессионные приборы тарируют на сжатие с помощью 

металлического вкладыша снабженного такими же фильтрами, как и при  

основных испытаниях. Максимальное давление при тарировке принимают в 

зависимости от конструкции прибора и предельных нагрузок при испытаниях, но 

не менее 1,0 МПа, нагружение проводят ступенями по 0,05 МПа на первых двух 

ступенях и далее по 0,1 МПа с выдержкой по 2 мин. 

7 Подготовка к испытанию 

7.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.6. 

7.2 Образец в рабочем кольце взвешивают, покрывают с торцов влажными 

фильтрами и помещают в цилиндрическую обойму компрессионного прибора. 

7.3 Выполняют следующие операции: 

- устанавливают образец на перфорированный вкладыш; 

- устанавливают на образец перфорированный штамп; 

- собранный прибор устанавливают под механизм для вертикального 

нагружения образца грунта; 

- регулируют механизм нагружения образца; 

- подключают устройства для измерения вертикальных деформаций 

образца; 

- записывают начальные показания приборов. 

7.4 При необходимости, если это предусмотрено программой работ, перед 

испытанием проводят водонасыщение образца. Для исключения возможного 

разуплотнения грунта водонасыщение производят под арретиром. Насыщение 

образца водой производят путем фильтрации воды снизу вверх. Для этого 

поддон одометра заполняют водой. Для глинистых грунтов водонасыщение 

проводят в течение 2-5 сут, для песков - до момента появления воды над 

штампом.  

Водонасыщение образца может быть также проведено в рабочем кольце в 

специальной вакуумной установке. 

8 Проведение компрессионных испытаний  

8.1 При компрессионных испытаниях нагружение образца проводят 

ступенчато возрастающей нагрузкой. Ступени нагрузки прикладывают 
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равномерно, без ударов. 

П р и м е ч а н и е - допускается также проведение компрессионных испытаний в режимах 

задаваемых перемещений (метод МРН)  и заданной скорости  деформирования (метод CRS).  

8.2 При испытании песков, в том числе заторфованных, первую ступень 

давления σ1 принимают в зависимости от коэффициента пористости 𝑒 по 

таблице 1. Последующие ступени давления принимают путем удвоения 

значения предыдущей ступени.  

П р и м е ч а н и е  ─ Программой исследований могут быть обоснованы иные ступени давления  p1 

исходя из особенностей деформирования грунта, условий отсыпки и условий возведения сооружения. 

Таблица 1 - Значение первой ступени давления в зависимости от 

коэффициента пористости 

Коэффициент пористости 𝑒 𝑒≥ 1,0 1,0 >𝑒≥ 0,75 0,75 >𝑒> 0,6 𝑒 ≤0,6 

Первая ступень давления σ1, 

МПа 
0,005 0,0125 0,025 0,05 

 

8.3 При испытании глинистых, органо-минеральных и органических грунтов  

ненарушенного сложения первую и последующие ступени давления принимают 

равными 0,0025 МПа до момента начала интенсивного сжатия образца. 

Началом такого сжатия следует считать превышение относительной 

вертикальной деформации образца ε> 0,005. Последующие ступени давления 

σ принимают равными удвоенным значениям предыдущих ступеней.  

8.4 В процессе проведения испытания конечное давление доводят до 

заданного программой значения (см. 5.3). При этом общее число ступеней 

должно быть не менее пяти. 

8.5 На каждой ступени нагружения образца регистрируют показания 

приборов для измерения вертикальных перемещений в следующей 

последовательности: первое показание - сразу после приложения нагрузки, 

затем через 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 мин и далее с интервалом 1 ч в течение 

рабочего дня, а затем - в начале и конце рабочего дня. 

П р и м е ч а н и е  ─  Указанное время снятия показаний может быть несколько изменено 

для удобства построения кривой консолидации методом "квадратного корня из времени" (см. 

5.4.4.5, 5.4.5.1). 

8.6 Для водонасыщенных в условиях природного залегания грунтов и 

грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние (см. 7.4), время окончания 

уплотнения образца грунта на данной ступени нагружения для глинистых, 
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органо-минеральных и органических грунтов определяют как время завершения 

100%-ной фильтрационной консолидации. Для этого в процессе испытания 

строят график зависимости деформации образца во времени - кривую 

консолидации, которую обрабатывают методом "квадратного корня из времени" 

или логарифмическим методом и определяют время окончания 

фильтрационной консолидации 𝑡100 (см. приложение Б).  

8.7 Для неводонасыщенных в природном залегании глинистых грунтов, 

просадочных, набухающих и засоленных грунтов, а также песков уплотнение 

образца на данной ступени нагружения продолжают до момента достижения 

условной стабилизации деформации образца. 

За критерий условной стабилизации деформации образца принимают ее 

приращение не превышающее 0,05% за время, указанное в таблице 3 

Таблица 3 - Время выдерживания ступеней и критерий условной 

стабилизации деформаций образца 

Грунты 

Время 

выдерживания 

ступеней, не 

менее 

Время условной 

стабилизации деформаций 

сжатия на конечной 

ступени, не менее 

Пески 5 мин 0,5 ч 

Глинистые (непросадочные и 

ненабухающие):   

- супеси 
 

3 ч 

- суглинки с 𝐼𝑝< 12% 30 мин 6 ч 

- суглинки с 𝐼𝑝≥ 12% 
 

12 ч 

- глины с 𝐼𝑝< 22% 
 

12 ч 

- глины с 𝐼𝑝< 22% 
 

18 ч 

Органо-минеральные 1 ч 24 ч 

Просадочные 
 

3 ч 

Набухающие 30 мин Как для ненабухающих 

 

8.7 При испытании насыпных грунтов с заданными плотностью и 
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влажностью ступени давления и время их выдержки принимают по 8.2, 8.4 и 8.6 

или в соответствии с программой испытаний в зависимости от начального 

коэффициента увлажнения грунта 𝐾увл (см. таблицу 4), определяемого как 

отношение влажности насыпного грунта в конструкции к оптимальной 

влажности грунта при его максимальной плотности при стандартном 

уплотнении по ГОСТ 22733. 

Таблица 4 - Ступени давления и время их выдерживания в зависимости от 

коэффициента увлажнения грунта 

Коэффициент увлажнения 

грунта 𝐾увл 
Ступени давления σ𝑖, МПа 

Время выдерживания 

ступеней ∆𝑡𝑖, ч 

1,2 0,02 1 

1,20-1,25 0,015 3 

1,26-1,35 0,010 10 

1,35 0,010 24 

 

П р и м е ч а н и е  ─  Последнюю ступень нагрузки выдерживают до условной стабилизации 

деформации в соответствии с 5.4.4.6. 

 

8.8 Для определения модуля повторного нагружения 𝐸𝑢𝑟 в процессе 

испытания производится  разгрузка образца грунта, а затем повторное 

нагружение (рис.Г.2 приложения Г).  Диапазон давлений, при которых 

начинается и завершается разгрузка определяются заданием. 

 При полной разгрузке последняя ступень должна соответствовать 

давлению от штампа. Повторное нагружение проводят в последовательности, 

аналогичной последовательности первого нагружения. Число ступеней при 

разгрузке допускается уменьшить. 

Интервалы для регистрации деформации образца и критерии 

стабилизации при разгрузке и повторном нагружении принимают такими же, как 

и при прямом нагружении,  

8.9  По специальному заданию для определения коэффициента анизотропии 

𝐾𝑎 производятся парные компрессионные испытания.  Образцы для таких 

испытаний вырезаются из одного монолита грунта,  в вертикальном 

(стандартном) и горизонтальном направлениях.  

Вертикальный одометрический модуль деформации -  𝐸𝑜𝑒𝑑 , и 

http://docs.cntd.ru/document/1200031048


ГОСТ 12248.4-20хх 

9 

горизонтальный - 𝐸𝑜𝑒𝑑𝐻, определяются  для одного и того же интервала 

давлений,  определяемого заданием.  

8.10 После окончания испытания необходимо удалить воду сверху 

образца и из поддона, опустить арретир, снять нагрузку, взвесить рабочее 

кольцо с грунтом, определить влажность и массу сухого грунта. 

9 Проведение консолидационных испытаний  

9.1 Консолидационные испытания проводят при постоянном заданном 

давлении. Условия дренирования образца (одностороннее или двухстороннее) 

должны быть указаны в программе испытаний. Давление на образец 

прикладывают сразу в одну ступень. Деформации образца регистрируют через 

промежутки времени, указанные в 8.4. В процессе испытания строят кривую 

консолидации в координатах относительная деформация - корень квадратный 

из времени или используют логарифмическую шкалу времени (см. приложение 

Б). При этом для определения 𝑐α регистрацию деформаций необходимо 

продолжать до установления линейного участка вторичной консолидации. 

9.2 При определении 𝑐ν и 𝑐α насыпных глинистых грунтов с заданными 

значениями плотности и влажности учитывают, при необходимости, реальный 

градиент отжатия поровой жидкости, значение которого задается в программе 

испытаний. 

Давление на образец σ, МПа, при котором будет создан заданный 

градиент отжатия, вычисляют по формуле: 

σ=𝐼𝑙 (1) 

где I  - заданный градиент отжатия, МПа/см; 

l  - длина пути фильтрации воды из образца, см. 

10 Обработка результатов 

10.1 Для определения характеристик 𝑚0, 𝐸𝑜𝑒𝑑, 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑘  и 𝐸𝑢𝑟 и 𝐾𝑎 по 

результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют: 

- абсолютную вертикальную стабилизированную деформацию образца 

грунта ∆ℎ, мм, как среднеарифметическое значение показаний измерительных 

устройств за вычетом поправки на деформацию компрессионного прибора ∆; 

- относительную вертикальную деформацию образца грунта ε𝑖=∆ℎ𝑖/ℎ ; 

- коэффициент пористости грунта 𝑒𝑖 при давлениях 𝑝𝑖 по формуле: 
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𝑒𝑖=𝑒0−ε𝑖(1+𝑒0) (2) 

10.2 По вычисленным значениям строят график зависимости 𝜀=

𝑓(σ)  или 𝑒=𝑓(𝑝)  (см. приложение Г). Через точки графика проводят 

осредняющую плавную кривую. 

10.3 Коэффициент сжимаемости 𝑚0, МПа, на каждой ступени нагрузки 

от σ𝑖 до σ𝑖+1 вычисляют с точностью 0,001 МПа по формуле 

𝑚0=
𝑒𝑖−𝑒𝑖+1
σ𝑖+1−σ𝑖

 (3) 

где 𝑒𝑖 и 𝑒𝑖+1 - коэффициенты пористости, соответствующие давлениям σ𝑖 и 

σ𝑖+1. 

10.4 Одометрический модуль деформации 𝐸𝑜𝑒𝑑 в заданном интервале 

давлений ∆σ (секущий модуль) вычисляют с точностью 0,1 МПа по формуле: 

𝐸𝑜𝑒𝑑=
∆σ

∆ε
 (4) 

или 

𝐸𝑜𝑒𝑑=
1+𝑒0
𝑚0

 (6), 

где ∆ε   - изменение относительной деформации, соответствующее ∆σ; 

𝑚0  - коэффициент сжимаемости, соответствующий ∆σ; 

10.5  Касательный одометрический модуль деформации 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑘   определяют 

в соответствии с приложением В по формуле: 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑘 =𝜎𝑧𝑔/(ε𝑧𝑔−ε𝐴) (7), 

где      σ𝑧𝑔  – вертикальное эффективное напряжение от собственного веса 

грунта, МПа; 

            ε𝐴 – относительная деформация, соответствующая точке 

пересечения касательной к компрессионной кривой в точке А с осью ε; 

              ε𝑧𝑔 – относительная деформация, соответствующая вертикальному 

эффективному напряжение от собственного веса грунта 𝜎𝑧𝑔. 

9.9 Определение модуля повторного нагружения Еur определяется  из графика  

зависимости ε1=𝑓(σ1) (рис. Г.1 приложения Г). по формуле: 

𝐸𝑢𝑟=
σ1𝐵

′

(ε1𝐵−ε1𝐴 )
 (8), 
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где σ1𝐵
′

 вертикальное эффективное напряжение соответствующее точке 

пересечения кривых разгрузки и повторного нагружения  (точка В на рис.Г.2 

приложения Г); 

 ε1𝐴 остаточная деформация соответствующая  полной разгрузке образца, 

(точка А на рис. Г.2  приложения Г).; 

ε1𝐵− деформация, соответствующая точке пересечения ветви кривых разгрузки 

и повторного нагружения  (точка В на рис.Г.2 приложения Г); 

 

10.6 Коэффициент анизотропии  ʂʘ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ: 

 ʂʘ=
ɽ𝑜𝑒𝑑

ɽ𝑜𝑒𝑑𝐻 
 (9), 

           где  𝐸𝑜𝑒𝑑  – одометрический модуль деформации грунта, определяемый 

по результатам  испытания образца, вырезанного  в вертикальном 

направлении, МПа; 

                                        𝐸𝑜𝑒𝑑𝐻  – одометрический модуль деформации грунта, определяемый 

по результатам  испытания образца, вырезанного в горизонтальном 

направлении, МПа. 

10.7 Коэффициент фильтрационной консолидации 𝑐ν и коэффициент 

вторичной консолидации 𝑐α  определяют в соответствии с приложением В. 

10.8 Структурную прочность на сжатие σ𝑠𝑡𝑟, МПа, определяют как 

давление, при котором относительная вертикальная деформация образца 

грунта ε = 0,005 (см. 8.3). 

  



ГОСТ 12248.4-20хх 

12 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма первой страницы журнала 

Организация_____________________________________________________________  

 

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ 

 

Объект (пункт) 

Сооружение 

Шурф (скважина) N 

Глубина отбора образца, м 

Лабораторный номер образца 

Наименование грунта 

Сложение грунта 

Визуальное описание грунта в лаборатории 

Вид испытания 

Прибор (тип, номер) 
 

Схема испытания 

Схема фильтрации 

Сведения о замачивании 

Жидкость для замачивания (фильтрации) 

Дата испытаний: начало окончание 

Данные о рабочем кольце (образце): 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

Площадь, см2  

Объем, см3  

Масса, г 

Масса с грунтом, г 

Масса образца, г 
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Физические характеристики грунта 

 

Характеристика 
Значение 

Примечание 
до опыта после опыта 

 
   

 

 
 



 

Журнал испытания грунта методом компрессионного сжатия 
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Обработка кривой консолидации методом "корень квадратный из времени"  
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Обработка кривой консолидации логарифмическим методом 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Определение коэффициентов фильтрационной (первичной) и вторичной 

консолидации 

 

Б.1 Для определения коэффициента фильтрационной (первичной) 

консолидации 𝑐ν кривую консолидации (см. Б.2) следует обработать методом 

"квадратного корня из времени" или логарифмическим методом, а при 

одновременном определении коэффициентов фильтрационной 𝑐ν и 

вторичной 𝑐α (за счет ползучести грунта) консолидации - логарифмическим 

методом. 

На кривой консолидации выделяют участки фильтрационной и вторичной 

консолидации, а для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и 

плотности - еще участок дофильтрационной консолидации. 

Б.2 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации 

 методом "квадратного корня из времени" по результатам испытаний грунта под 

постоянным давлением строят кривую консолидации в координатах: 

относительная деформация ε  (ордината) - корень квадратный из времени в 

минутах (абсцисса) (см. рисунок Б.1). 

 

 

 

Рисунок Б.1 - График обработки кривой консолидации методом 

 "корень квадратный из времени" 
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К начальной линейной части кривой (обычно в пределах первых 50% сжатия) 

проводят прямую наилучшего приближения ab, а из точки пересечения ab с 

осью ординат проводят вторую прямую ac, абсциссы которой равны 1,15 

соответствующих абсцисс прямой ab. 

Пересечение прямой ac с экспериментальной кривой определяет 

время √𝑡90, соответствующее степени фильтрационной консолидации 0,90. 

 

Б.3 Коэффициент фильтрационной консолидации 𝑐ν, см2/мин (см2/год), 

вычисляют по формуле: 

𝑐ν=
𝑇90ℎ

2

𝑡90
𝑓𝑇 (Б.1), 

 

где 𝑇90 - коэффициент (фактор времени), соответствующий степени 

консолидации 0,90, равный 0,848 

ℎ - высота образца (средняя между начальной высотой и высотой после 

завершения опыта на консолидацию), см. При двухсторонней фильтрации 

принимается высота, равная ℎ/2 ; 

𝑡90 - время, мин (год); 

𝑓𝑇 - температурный поправочный коэффициент (см. Б.4). 

Для определения времени 100% фильтрационной консолидации √𝑡100 

предварительно вычисляют деформацию сжатия ε100=ε90/0.9 . Из точки ε100 

 проводят горизонтальную прямую до пересечения с кривой консолидации и 

находят соответствующее значение √𝑡100. 

 

Б.4 Если температура в лаборатории значительно отличается от 20 °С, 

необходимо вводить температурную поправку 𝑓𝑇 для приведения результатов к 

20 °С в соответствии с таблицей Б.1 
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Таблица Б.1 - Значения температурной поправки 

Температура, °С 10 15 20 25 30 

Температурная поправка 𝑓𝑇 1,3 1,15 1,0 0,9 0,8 

 

Б.5 Для определения значений 𝑐ν и 𝑐α логарифмическим методом строят 

кривую консолидации в координатах: относительная деформация ε  (ордината) 

- время 𝑡, мин, откладываемое на логарифмической шкале (абсцисса) (см. 

рисунок Б.2). 

 

Рисунок Б.2 - График обработки кривой консолидации логарифмическим методом 

 

Б.6 На кривой консолидации следует найти значение относительной 

деформации, соответствующее нулевому первичному сжатию 

(откорректированный ноль компрессии 𝑑0). Для этого на начальной части 

кривой выбирают точки с абсциссами 0,1 и 0,4. Разность ординат данных точек, 

отложенная выше начальной точки графика, определит приведенный ноль 𝑑0. 

 

Б.7 По кривой консолидации находят деформацию, соответствующую 

100%-му фильтрационному сжатию при заданной нагрузке. Для этого проводят 

и продлевают две касательных: к самой крутой части кривой (т.е. в точке 

перегиба) и к конечному линейному участку кривой. Точка пересечения этих 

касательных соответствует 100%-му первичному сжатию грунта. Сжатие, 

следующее за 100%-ным первичным сжатием, определяется как вторичное 
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сжатие за счет деформаций ползучести. 

 

Б.8 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации cn

 логарифмическим методом определяют время, требуемое для 50%-го 

первичного сжатия. Для этого вычисляют деформацию, соответствующую 50%-

му первичному сжатию ε50, равную среднеарифметическому значению 

деформаций, соответствующих нулевому 𝑑0  и 100%-му сжатию ε100. 

Точку ε50 проецируют на кривую и тем самым находят соответствующее время 

𝑡50. 

Коэффициент фильтрационной консолидации 𝑐ν , см2/мин (см2/год), 

вычисляют по формуле 

𝑐ν=
𝑇50ℎ

2

𝑡50
𝑓𝑇 (Б.2), 

 

где 𝑇50 - коэффициент (фактор времени), соответствующий степени 

консолидации 0,5, равный 0,197; 

ℎ - то же, что и в формуле Б.1; 

𝑡50 - время, соответствующее 50%-му первичному сжатию, мин. 

 

Б.9 Коэффициент вторичной консолидации (безразмерная величина) 𝑐α 

 определяют по тангенсу угла α между линейным отрезком кривой на участке 

вторичной консолидации и прямой, параллельной оси абсцисс (см. рисунок Б.2) 

по формуле 

𝑐α=𝑡𝑔α=
ε(𝑡2)−ε(𝑡1)

𝑙𝑔(𝑡2)−𝑙𝑔(𝑡1)
 (Б.3), 

 

где ε(𝑡1) и ε(𝑡2)   - значения деформации образца на участке вторичной 

консолидации;  

𝑡1 и 𝑡2 - время, соответствующее деформациям ε(𝑡1) и ε(𝑡2), мин. 

 

Б.10 Для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и 

плотности кривая консолидации в зависимости от свойств грунтов может иметь 

три (кривая а) или два (кривая б) участка: дофильтрационной консолидации, 

фильтрационной консолидации и вторичной консолидации (см. рисунок Б.3). 
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Рисунок Б.3 - Графики кривых консолидации для насыпных грунтов с заданными 

значениями влажности и плотности 

 

Коэффициент дофильтрационной консолидации 𝑐α  (кривые а и б) 

вычисляют по тангенсу угла наклона касательной к первому участку 

кривых    ε=𝑓(𝑡), окончание которого определяется пересечением касательных 

к первому и второму участкам кривой, по формуле (Б.3), в которой разность 

деформаций в числителе заменяют на (ε−ε0)  , соответствующую времени 𝑡  и 

𝑡0. 

Коэффициент фильтрационной консолидации (кривая а) вычисляют по 

формуле (Б.2), в которой 

𝑡50=
𝑡(ε1−ε

′)

2
 (Б.4), 

 

где ε1 соответствует времени 𝑡1,𝑎 , а ε′  - времени 𝑡𝑎
′. 

Коэффициент вторичной консолидации вычисляют по формуле Б.3, в 

которой: 

- для кривой а разность деформаций ε соответствует времени 𝑡2  и 𝑡1,𝑎; 

- для кривой б разность деформаций ε соответствует времени 𝑡2 и 𝑡б
′ . 
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Приложение В 

 (рекомендуемое) 

Определение касательного одометрического модуля деформации 

Образец определения касательного одометрического модуля деформации  
из графика зависимости относительной деформации от вертикального 

напряжения 
 
 
 
 

 
 
 
 

σ – вертикальное напряжение, МПа; ε – относительная деформация; σzg – природное 

вертикальное эффективное напряжение, МПа; А – условная величина относительной 

деформации, соответствующая точке пересечения касательной к компрессионной кривой в 

точке А с осью ; zg – величина относительной деформации, соответствующая σzg. 

 
Рисунок В.1 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Образец графического оформления результатов испытания грунтов 

методом компрессионного сжатия 

График 1 ε=𝑓(σ)  

 

 

График 2 𝑒=𝑓(σ)  

 

 

Рисунок Г.1 

 

График  ε=𝑓(σ)   

  

Рисунок Г.2 График испытания методом компрессионного сжатия с определением модуля 

повторного нагружения 
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